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E Anlagen fur die Umwelttechnik m

Recycling von Nickel aus Spulwassern
mit Selektiv — lonenaustauscher

e hohe Anreicherung von Nickel im Regenerat
¢ vollautomatische Regeneration

e Rlckgewinnung von Nickel durch externe
Aufbereitung oder Elektrolyse

e Einhaltung der Abwassergrenzwerte
e verbleibender Aluminiumschlamm aus

Eloxalanlagen ist durch die Nickelreinigung kein
Sondermuill



Gebruder Decker Verfahrenstechnik GmbH
Am Réthenbihl 7, 92348 Berg i.d. Opf.
Telefon: 091 89 /44 10 0, Telefax: 091 89 /44 10 20
e-mail: decker-vt@t-online.de

www.decker-vt.de

Stapsl-
behille

aiiy

Autom. Selektiv-lonenaustauscher
zum Entfernen von Nickel aus dem
Spllwasser und Erzeugung eines
recyclingfdhigen Regenerates
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Anlagenbeschreibung:

Die Anlage besteht aus zwei lonenaustauschersaulen, die in Reihe durchstrémt werden.
Nach der Regeneration wird die frisch regenerierte Saule nachgeschaltet (Betrieb | — 11 / 1l —
). Der Ableitungsgrenzwert fir Nickel wird jederzeit eingehalten. Die Regeneration erfolgt mit
Schwefelsdure. Die Regeneriersaure wird dabei mehrfach zur Regeneration verwendet um
eine recyclingfahige Konzentration zu erzeugen. Das Nickelkonzentrat wird bei jeder
Regeneration automatisch anteilig entnommen und mit Frischsdure nachgespeist. Es werden
keine nickelhaltigen Spilwasser bei der Regeneration abgeleitet, sondern verbleiben zur
Nachspeisung im System. Saure und Lauge kénnen direkt aus handelsliblichen Gebinden
angesaugt werden, falls keine Lagertanks vorhanden sind.

Spezifikation

Abmessungen
Typ Leistung Harzmenge | Anreicherung mit ohne Vorlagebehalter
ms/h pro Saule Nickel pro Saule LxBxHinm
SE 1465 1-2 m3/h 100 Liter 3,5-4,5 kg/Ni 3,80 x 1,80 x 2,30
SE 1865 2-4 m3/h 200 Liter 7-9 kg/Ni 4,00x2,10x 2,30
SE 2469 4-8 m3/h 400 Liter 14-18 kg/NI 4,30x2,10x 2,30

Nickelkonzentration im Regenerat: > 70 g/l Nickel

Nickelgehalt nach lonenaustauscheranlage: < 0,5 mg/l Nickel (zumeist < 0,1 mg/l Nickel)




